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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen aus

Metall "ZZ M10-DE"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwolIf Seiten und sechs Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1316 vom 13. Mai 2015.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfliihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfliigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fir die Errichtung der Abschottung, "ZZ M10-

DE" genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Wan-
den und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
nach Abschnitt 2.3 hindurchgefiihrt wurden (sog. Kombiabschottung), wobei die Aufrechter-
haltung der Feuerwiderstandsfahigkeit im Bereich der Durchfihrungen bei einseitiger
Brandbeanspruchung — unabhangig von deren Richtung — fir 90 Minuten, 60 Minuten bzw.
30 Minuten als nachgewiesen gilt (feuerbestandig, hochfeuerhemmend bzw. feuerhem-
mend).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Formteilen aus einem dammschichtbil-
denden Baustoff und/oder Streckenisolierungen sowie einem dammschichtbildenden Bau-
stoff zum Fugenverschluss. Die Kombiabschottung ist gemal Abschnitt 2.5 aus den Bau-
produkten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehdri-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausflihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum War-
me- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung gefiihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Formteile aus einem dammschichtbildenden Baustoff

Die zylinderférmigen Formteile aus einem dadmmschichtbildenden Baustoff (Brandschutz-
stopfen), "ZZ 100" bzw. "ZZ-Stopfen BDS" genannt, missen den Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466 entsprechen.

Wahlweise dirfen auch halbschalenférmige Formteile aus einem dammschichtbildenden
Baustoff (Brandschutzrohrhalbschalen), "ZZ 612" bzw. "Rohrschale" genannt, gemaf allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.15-2466 verwendet werden. Zwei Brand-
schutzhalbschalen ergeben die sog. Brandschutzrohrschale. Die Lange der Brandschutz-
halbschale muss — abhangig von der geforderten Feuerwiderstandsfahigkeit — mindestens
12 cm (feuerhemmend) bzw. mindestens 15 cm (hochfeuerhemmend bzw. feuerbestandig)
betragen (s. Tabelle 4). Die Brandschutzrohrschale darf werkseitig mit zwei passenden
Brandschutzstopfen ausgefiillt sein (s. Z-19.15-2466, Produktname: "ZZ 602" bzw. "ZZ-
Stopfen BDS").

21.2 Baustoffe zum Fugenverschluss
2.1.2.1 Dammschichtbildende Baustoffe zum Fugenverschluss

Die dammschichtbildenden Baustoffe, "ZZ 333" bzw. "ZZ-Masse NE" oder "ZZ 300" bzw.
"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" genannt, missen den Bestimmungen der allgemeinen bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1600 entsprechen.

Z727076.20 1.19.53-42/20
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2.1.2.2 Mortel oder Spachtel

Ggf. durfen zum Fugenverschluss formbesténdige, nichtbrennbare! Baustoffe, wie z. B.
mineralischer Mortel oder Gipsspachtel verwendet werden.

213 Mineralwolle-Matten oder Mineralwolle-Schalen
Die Mineralwolle-Matten oder Mineralwolle-Schalen fiir Streckenisolierungen missen min-
destens 20 mm dick und sein und der DIN EN 143032 sowie Tabelle 1 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen mit fol-
genden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar!, Nennrohdichte nach
Tabelle 1, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-172.

Tabelle 1

Bezeichnung/Firma Rohdichte?® | Verwendbarkeitsnachweis? /
[kg/m?] Leistungserklarung Nr./

Datum

"ROCKWOOL 800" der Firma Deutsche 90-115 DE0721071803 vom

Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, 24.07.2018

45966 Gladbeck

"ROCKWOOL WM 960" der Firma Deutsche 100 PROWM960D-02

Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, vom 01.04.2017

45966 Gladbeck

"Conlit 150 P" der Firma Deutsche Rockwool 150 P-MPA-E-02-507

Mineralwoll GmbH & Co. KG, 45966 Gladbeck

"Conlit 150 U" der Firma Deutsche Rockwool 150 P-NDS04-417

Mineralwoll GmbH & Co. KG, 45966 Gladbeck

"ROCKWOOL WM 950" der Firma Deutsche 80 PROWM950D-01

Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, vom 01.06.2013

45966 Gladbeck

ROCKWOOL "ProRox PS 960" der Firma 100 - 125 |PROPS960NL-03 vom

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. 04.05.2017

KG, 45966 Gladbeck

Die Streckenisolierungen dirfen wahlweise mit einer 0,35 mm bis 1 mm dicken Ummante-
lung aus PVC-hart oder mit einer 0,6 mm bis 1 mm dicken aufieren Bekleidung aus Stahl-
blech, das ausreichend gegen Korrosion geschiitzt sein muss, versehen sein.

21.4 Bauplatten fiir Aufleistungen

Fir Aufleistungen bei Errichtung in Massivwanden mit einer Dicke < 12 cm (feuerhemmend)
bzw. <15 cm (hochfeuerhemmend bzw. feuerbestandig) sind nichtbrennbare! Bauplatten
(GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden. Die Abmessungen der Auf-
leistungen missen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.

Fir Aufleistungen in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach Ab-
schnitt 2.2.1 sind Streifen aus 4,2 mm dicken Gipsfaserplatten "PRIODEK H-..." zu verwen-

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

erfolgt gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,

Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

2 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausristung und fir betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) — Spezifikation

Nennwert

Der Verwendbarkeitsnachweis ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis.

Z727076.20 1.19.53-42/20
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den, die der DIN EN 141905 und der Leistungserklarung Nr. DoP/PRIODEK-H/004-0819 vom
19.08.2019 entsprechen mussen.

21.5 Rohrschalen

Bei Errichtung in Massivwanden mit einer Dicke <12 cm (feuerhemmend) bzw. <15 cm
(hochfeuerhemmend bzw. feuerbestandig) und bei Errichtung in leichten Trennwanden dir-
fen Rohrschalen aus nichtbrennbaren' Baustoffen (glasfaserverstarkte Gips- oder Kalzium-
silikat-Vergussmasse) verwendet werden.

2.1.6 Mineralwolle
Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbaré, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-177.
2.2 Winde, Decken, Offnungen

2.21 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-
le 2 entsprechen und die Offnungen gemaRk den Angaben der Tabelle 3 enthalten. Die Wan-
de und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei Errichtung in
leichten Trennwanden sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

Tabelle 2

Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke | max.
Anforderung an die [cm] Offnungsgrofle
Feuerwiderstands- (Durchmesser)
fahigkeit® [cm]

leichte Trennwand?® =10M

Massivwand'? =10

Decke’ feuerbestandig >15

"PRIOWALL EI90" bzw. "RB 90" >4 <25

nach abP#4 Nr. P-2009-B-293712 -

leichte Trennwand* =10M

- hochfeuerhemmend
Massivwand5 =7
5 DIN EN 14190:2014-09 Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen und
Prifverfahren

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

7 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemafR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

Nichttragende Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus

nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-

Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach

allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswénde aus nichtbrennbaren

Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchflihrung

Die Wande mussen im Bereich der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung — z. B. unter Verwendung von Rohrschalen

oder Aufleistungen — auf = 12 cm (feuerhemmend) bzw. = 15 cm (hochfeuerhemmend bzw. feuerbestandig)

verstarkt werden (s. Abschnitt 2.5.2)

Die Bauteil6ffnung darf nicht im Bereich von Wandfugen der nichttragenden raumabschlieBenden Wandkonstruktion

angeordnet sein.

Z727076.20 1.19.53-42/20
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Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke | max.
Anforderung an die [cm] Offnungsgrofle
Feuerwiderstands- (Durchmesser)
fahigkeit13 [cm]

Decke® =15

leichte Trennwand* 27,5

Massivwand? > 51

Decke’ feuerhemmend >15

"PRIOWALL EI30" bzw. "RB 30" >4

nach abP#4 Nr. P-2009-B-29371° -

2.2.2 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3
Abstand der Gr6Re der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteil6ffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
Abschottungen nach | entsprechend der Abmessungen geman > 5"
dieser aBG Tabelle 2
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
Abschottungen beide Offnungen <40 x 40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 > 20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

Bei Errichtung in nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen nach Tabelle 2 muss der Abstand
der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten mindestens 20 cm betragen.
Abweichend davon darf der Abstand zu anderen Abschottungen nach dieser aBG bis auf 10 cm reduziert
werden.

2.2.3 Bei Errichtung in leichten Trennwanden ist in der Bauteil6ffnung eine Rohrschale (umlaufen-
de Laibung), die bei Wanden (auch ohne innen liegende Dammung) aus Baustoffen nach
Abschnitt 2.1.5 bestehen muss bzw. bei Wanden mit innen liegender Dammung wahlweise
auch aus Baustoffen gemaR Abschnitt 2.1.1 bestehen darf, anzuordnen. Die Lange der
Rohrschale muss den Angaben des Abschnitts 2.5.2 entsprechen.

Bei Wanden mit innen liegender plattenférmiger Dammung darf auf die Rohrschale verzich-
tet werden, sofern die Randbedingungen gemal Abschnitt 2.5.2 eingehalten werden.

In diesem Genehmigungsverfahren wurde fiir diese Ausflihrung eine Dammung mit folgen-
den Kennwerten als geeignet nachgewiesen: Rohdichte =100 kg/m?, Schmelzpunkt
= 1000 °C nach DIN 4102-17"4.

224 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteil6ffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (aul3er ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche ver-
tikale Belastung erhalt.

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemafR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

14 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung

Z727076.20 1.19.53-42/20
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23 Installationen
231 Allgemeines

2.3.1.1  Durch die zu verschlieRende Bauteild6ffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefiihrt
sein/werden's. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht zu-
lassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuRenab-
messungen), die durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung gemeinsam hindurchgefiihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen Grofle der Rohbaudffnung
unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere beziiglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die Sys-
teme gegenseitig nicht beeinflussen kénnen.

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuRenab-
messungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudéffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen angewendet werden, durch die
noch keine Installationen hindurchgefiihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtrag-
liche Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.1.4 Die Verhinderung der Brandubertragung uUber die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstdérungen an den angrenzenden,
raumabschlieBenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Mallnahmen bei der Konzep-
tion bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen, Elektro-Installationsrohre
2.3.21 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen Kabel aller Arten hindurchgefuhrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlrdume aufweisen'®. Der AuRendurchmesser der
Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die Grolie des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel durfen zu Kabellagen zusammengefasst und bei Errichtung der Abschottung in
leichten Trennwanden, Massivwanden oder Decken auf Kabeltragekonstruktionen durch die
Offnung fiihren. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) diirfen aus
Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Kabelbiindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschnirten, verndhten oder verschweilten Kabeln (Aufendurch-
messer des Einzelkabels <21 mm) dirfen in leichten Trennwanden, Massivwanden oder
Decken ungedffnet durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung geflhrt sein/werden.

In leichten Trennwanden, Massivwanden oder Decken dirfen Kabel nach Abschnitt 2.3.2.1
auch in einzelnen biegsamen oder starren Elektro-Installationsrohren aus Kunststoff gemaf}

Technische Bestimmungen fir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

Z727076.20 1.19.53-42/20



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2470 Seite 8 von 12 | 27. Mai 2020

DIN__EN 61386-21"7 bzw. DIN EN 61386-22'8 mit einem Auflendurchmesser < 20 mm durch
die Offnung fuhren.

233 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke

Durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung dirfen Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit
einem AuBendurchmesser < 15 mm hindurchgefihrt sein/werden. Die einzelnen Leitungen
fur Steuerungszwecke dirfen ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein.

2.34 Metallrohre

2.3.41 Die Rohre dirfen aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen und einen
Rohrauf3endurchmesser < 28 mm und eine Rohrwanddicken > 1,0 mm aufweisen.

2.3.4.2 Die Rohre missen fiir Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare oder brennbare Flissigkeiten
oder Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder
fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.4.3 Die Rohre durfen mit Isolierungen nach Abschnitt 2.1.3 versehen sein. Sind Rohre mit ande-
ren Isolierungen versehen, sind diese vor Errichtung der Abschottung auf der erforderlichen
Lange zu entfernen (s. Abschnitt 2.5.4). Die Rohre werden im Folgenden wie Metallrohre
ohne Isolierungen behandelt.

2.3.44 Die Rohre mussen gerade und senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.
2.3.5 Abstande/Arbeitsraume innerhalb der Bauteil6ffnung
Die Kabel bzw. die Kabeltragekonstruktionen diirfen an den Offnungslaibungen anliegen.

Der Abstand der Elektro-Installationsrohre zur Offnungslaibung bzw. zur Aufleistung muss
mindestens 15 mm betragen (s. Anlagen 1 bis 5).

Der Abstand zwischen den Elektro-Installationsrohren bzw. zwischen den Elektro-Installa-
tionsrohren und weiteren Installationen muss mindestens dem Durchmesser der groReren
Leitung entsprechen (s. Anlagen 1 bis 5). Wahlweise dirfen maximal zwei Elektro-
Installationsrohre ohne Abstand zueinander durch die Offnung gefiihrt werden.

2.3.6 Halterungen (Unterstiitzungen)

2.3.6.1 Die Befestigung der Installationen/Kabeltragekonstruktionen muss an den umgebenden
Bauteilen zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen
Regeln erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatz-
liche mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.

2.3.6.2 Bei Durchflihrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wande sind die ersten
Halterungen (Unterstitzungen) der Leitungen beidseitig der Wand in einem Abstand < 50 cm
(bei Errichtung in Massivwanden oder leichten Trennwanden) bzw. <20 cm (bei Errichtung
nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt 2.2.1) anzuord-
nen.

2.3.6.3 Bei Durchfiihrung von Rohren aus Metall durch Wande sind die ersten Halterungen (Unter-
stlitzungen) der Leitungen beidseitig der Wand in einem Abstand < 65 cm anzuordnen.

2.3.6.4 Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar’ sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fir die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-

bauordnung.
17 DIN EN 61386-21:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fir Informationen -
Teil 21: Besondere Anforderungen flr starre Elektroinstallationsrohrsysteme
18 DIN EN 61386-22:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme flr elektrische Energie und fiur Informationen -

Teil 22: Besondere Anforderungen fiir biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme
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2.4.1.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemal der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2413 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

24.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweise enthalt,
z.B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung
fihren bzw. gefiihrt werden dirfen,

— Grundsétze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,
— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

243 Schulung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss die ausfiihrenden Unter-
nehmen (Errichter) Uber die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung unter-
richten (schulen) und ihnen in standigem Erfahrungsaustausch zur Verfiigung stehen. Die
ausfihrenden Unternehmen mussen zu diesem Zweck mit dem Antragsteller in Kontakt
treten. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu flhren, die aufgrund seiner
Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Genehmigungsgegenstand zu

errichten. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik vorzulegen; Anderungen
daran sind ihm mitzuteilen.

2.5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Rest6ffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Bei Errichtung der Abschottung in leichten Trennwanden, Massivwanden und Decken muss
die Dicke der Abschottung im Bereich der Formteile — abhangig von der Anforderung an die
Feuerwiderstandsfahigkeit — den Angaben der Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4
Feuerwiderstandsfahigkeit | feuerhemmend hochfeuerhemmend | feuerbestandig
Dicke der Abschottung 212 cm =15 cm =15 cm

Bei Errichtung der Abschottung in feuerbestandigen nichttragenden raumabschlieRenden
Wandkonstruktionen nach abP* Nr. P-2009-B-2937 bzw. Nr. P-2009-B-2938 muss die Dicke
der Abschottung im Bereich der Formteile mindestens 16,8 cm betragen. Sofern nur Kabel
mit einem Durchmesser < 22 und/oder Metallrohre gemaR Abschnitt 2.3.4 durch die Offnung
fuhren/gefiihrt werden sollen, darf die Dicke der Abschottung im Bereich der Formteile auf
12,6 cm reduziert werden.

2.5.1.3 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen und zu entstauben.

Z727076.20 1.19.53-42/20



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2470 Seite 10 von 12 | 27. Mai 2020

25.2 Aufleistungen und Rohrschalen
25.21 Leichte Trennwande

Bei Errichtung in leichten Trennwanden nach Abschnitt 2.2.1 ist innerhalb der Rohbau6ff-
nung eine Rohrschale nach Abschnitt 2.2.3 anzuordnen. Die Lange der Rohrschale muss

— mindestens der geforderten Schottdicke gemaf Tabelle 4 entsprechen (bei Wanddicken
< der Schottdicke) bzw.

— mindestens der Wanddicke entsprechen (bei Wanddicken = der Schottdicke).

Die Rohrschalen dirfen wahlweise mittig oder einseitig bindig in die Wand eingesetzt
werden. Sie mussen nicht untereinander bzw. mit dem Standerwerk der Wandkonstruktion
verschraubt werden. Die Fuge zwischen den Rohrschalen und der Bauteillaibung ist mit
einem dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 oder bei Rohrschalen gemaf
Abschnitt 2.1.5 mit mineralischem Mdrtel bzw. Gipsspachtel nach Abschnitt 2.1.2.2 von jeder
Wandseite her mindestens 2 cm tief auszufillen (s. Anlage 1).

Auf die Rohrschale kann verzichtet werden, sofern die Wanddicke weniger als 20 cm betragt
und der Raum zwischen den Beplankungen der leichten Trennwand mit Mineralwolle nach
Abschnitt 2.1.6 vollstandig und dicht so ausgestopft wird, dass eine feste Offnungslaibung
gebildet wird. Die Stopftiefe muss dabei mindestens der Breite des Spaltes zwischen den
Beplankungen entsprechen.

2.5.2.2 Nichttragende, raumabschlie’iende Wandkonstruktionen

Bei Errichtung in nichttragenden, raumabschliefenden Wandkonstruktionen gemafy Ab-
schnitt 2.2.1 sind umlaufend um die Offnung Aufleistungen aus mindestens 50 mm breiten
Streifen "PRIODEK H-..." Platten nach Abschnitt 2.1.4 anzuordnen und mit Hilfe von jeweils
mindestens zwei Schrauben 5,0 mm x 70 mm an der Wand zu befestigen. Die Aufleistungen
mussen bei einer Schottdicke von 16,8 cm aus drei Lagen und bei einer Schottdicke von
12,6 cm aus zwei Lagen der 42 mm dicken Bauplatten bestehen.

Werden Kabel mit einem Durchmesser > 22 mm oder Leitungen fir Steuerungszwecke
durch die Wand gefiihrt, so ist die Abschottung in einer Dicke von 16,8 cm herzustellen.

Bei der Befestigung der Aufleistungen sind die Streifen aus den "PRIODEK H-..." Platten
vorzubohren.

2.5.2.3 Massivwande

Falls die Dicke der Massivwande im Bereich der Bauteildffnung geringer ist als die in Tabel-
le 4 geforderte Mindestschottdicke, sind umlaufend um die Offnung Aufleistungen aus min-
destens 100 mm breiten Streifen aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 mit Hilfe von Stahl-
schrauben in Abstanden < 25 cm — jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Leiste — rahmen-
artig auf die Wandoberflache so aufzubringen, dass die unmittelbar an die Rohbaudffnung
angrenzende Bauteildicke mindestens 12 cm (feuerhemmend) bzw. 15 cm (hochfeuerhem-
mend und feuerbestandig) betragt (s. Anlage 3). Die Aufleistungen diirfen wahlweise einsei-
tig oder beidseitig der Wand angeordnet werden.

Wahlweise dirfen — anstatt der Aufleistungen — Rohrschalen nach Abschnitt 2.1.5 angeord-
net werden.

Die Rohrschalen nach Abschnitt 2.1.5 dirfen wahlweise mittig oder einseitig biindig in die
Wand eingesetzt werden. Sie mlssen nicht untereinander bzw. nicht mit dem Bauteil ver-
schraubt werden. Die Fuge zwischen den Rohrschalen und der Bauteillaibung ist mit einem
dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 oder bei Rohrschalen gemaR Ab-
schnitt 2.1.5 mit mineralischem Mortel bzw. mit Gipsspachtel nach Abschnitt 2.1.2.2 von
jeder Wandseite her mindestens 2 cm tief auszufiillen (s. Anlage 3).

253 Verschluss der Bauteil6ffnung

2.5.3.1 Die Formteile sind von beiden Seiten des Bauteils so in die Bauteil6ffnung einzusetzen, dass
ein dichter Verschluss der Offnung und ein dichter Anschluss an das Bauteil bzw. die Rohr-
schalen oder die Aufleistungen entsteht. Hierbei sind unter Verwendung eines Schneidwerk-
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zeuges entsprechend der jeweiligen Belegung passgenaue Ausnehmungen in den Brand-
schutzstopfen herzustellen. Die beidseitig des Bauteils angeordneten Stopfen missen — je
nach erforderlicher Schottdicke gemaR Abschnitt 2.5.1.2 — im Bauteilinnern aneinandergren-
zen oder mit Abstand zueinander eingebaut sein (s. Anlagen 1 bis 5).

Im Verlauf der Montage sind alle Zwickel, Spalten und Fugen zwischen den Installationen
sowie zwischen den Installationen und den Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 mindestens
2 cm tief mit einem dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 auszufiillen
(s. Anlagen 1 bis 5).

2.5.3.2 Kabelblndel nach Abschnitt 2.3.2.2 mussen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefullt
werden.

2.5.3.3 Bei Durchflihrung von Elektro-Installationsrohren nach Abschnitt 2.3.2.2 sind die Enden der
Rohre auf beiden Schottseiten mit einem dammschichtbildenden Baustoff gemald Ab-
schnitt 2.1.2.1 zu verschlielen. Die Verschlusstiefe muss mindestens 2 cm betragen.

2.5.3.4 Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit einem dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 im
Bereich der Abschottung vollstéandig auszufiillen.

254 MaBnahmen an Metallrohren ohne Isolierung

2.5.4.1 An Metallrohren ohne Isolierungen (bzw. an Rohren, deren Isolierung im Bereich der Durch-
fuhrung entfernt werden musste, s. Abschnitt 2.3.4.3) missen Streckenisolierungen nach
Abschnitt 2.1.3 angeordnet werden.

2.5.4.2 Die Streckenisolierung und ggf. deren Ummantelungen sind gemafl den Angaben auf den
Anlagen 1 bis 5 auszufiihren. Sie dirfen wahlweise durch die Abschottung hindurchgefiihrt
werden oder beidseitig an die Formteile angrenzen.

2543 Bei Errichtung der Abschottung in Decken sind bei nicht durchgehenden Isolierungen
zusatzliche Malnahmen anzuordnen, die ein Abrutschen der Streckenisolierung auf der
Deckenunterseite verhindern.

25.5 Nachbelegungsvorkehrungen
Fir die Moglichkeit der spateren Nachbelegungen mit Kabeln dirfen einzelne Elektro-
Installationsrohre nach Abschnitt 2.3.2.2 als Leerrohre durch die zu verschlielende Bauteil-
offnung hindurchgefiihrt werden. Die Rohre miissen auf beiden Seiten der Abschottung min-
destens 2 cm tief mit einem dammschichtbildenden Baustoff gemal Abschnitt 2.1.2.1
verschlossen werden.

2.5.6 SicherungsmaBRnahmen
Abschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten,
durch geeignete Mallnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung
mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"

nach aBG Nr.: Z-19.53-2470
Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

(Die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandig, hochfeuerhemmend oder feuerhemmend
ist entsprechend zu erganzen.)

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.
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2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fiir jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster fiir diese Erklarung s. Anlage 6). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

31 Allgemeines

Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemalem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemale Zustand der
Abschottung wiederhergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemaR Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.21 Fur Nachbelegungen dirfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Herausnahme von
Formteilen, sofern die Belegung der Abschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3)

3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlief3lich der Tragekonstruktionen) geman
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemafle Zustand der Abschottung wiederherzustellen
(s. Abschnitt 2.5).

Manuela Bernholz Beglaubigt
Referatsleiterin Gregor Rahl
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Ansicht:

Mindestarbeitsrdume:
2,2 0Ocm

a, = Grolter Leitungsdurch-

messer, aber mind.
2 ecm (max. 2 EIR mit
Abstand 0 cm)

a; 2 5cm

a;21,5cm

Brandschutzrohrschale, Bestandteil der Brandschutzrundbox gem.
Abschnitt 2.1.1; Anordnung wahlweise mittig oder einseitig bindig

Metallrohre bis @ 28 mm

Brandschutzrundbox,
bestehend aus Brandschutz-
rohrschale und -stopfen gem.
Abschnitt 2.1.1

Fugen und Zwickel mit ddmm-
schichtbildenden Baustoff gem.
Abschnitt 2.1.2.1 2 2 cm verfillen

Elektro-Installationsrohre (EIR)
aus Kunststoff (@ < 20 mm)
mit Kabelbelegung

Kabel/
Kabeltragkonstruktion

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss oder Kupfer

bis @ 28 mm und Isolierungen aus Mineralwolle
mit Ldnge 2 150 cm und Dicke = 2 cm; wahlweise

mit Kunststoff- oder Stahlblech-Ummantelung

-

4i.._| 1. Unterstitzung

Fugen zwischen Wandkonstruktion und Bauteil
mit mineralischem Mortel, Gips oder einem
dédmmschichtbildenden Baustoff gem.

Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe =2 2 cm verschlielen

Brandschutzstopfen, Bestandteil der Brandschutzrundbox gem.

Abschnitt 2.1.1

Male in cm
Feuerwiderstands- Wanddicke Schoﬂdicke
- fahigkeit c b
o000t feuerhnemmend 275 >12,0
L=<
I 3 leichte hochfeuerhemmend 210,0 215,0
X . Trennwand -
¥ feuerbestandig 210,0 215,0
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"
Anlage 1

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung

Errichtung in leichten Trennwanden; Schnitt, Abstande und Arbeitsrdume

Z729732.20
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Metallrohre bis @ 28 mm

Ansicht:

Mindestarbeitsrdume:

g,z Ocm

a, = Grolter Leitungsdurch-
messer, aber mind.
2 cm (max. 2 EIR mit
Abstand 0 cm)

a;z5cm

a;=1,5¢em

Fugen und Zwickel mit ddmm-
schichtbildenden Baustoff gem.
Abschnitt 2.1.2.1 2 2 cm verfullen

Elektro-Installationsrohre (EIR)
aus Kunststoff (& = 20 mm)
mit Kabelbelegung

Kabel/
Kabeltragkonstruktion

Schnitt A-A:

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss oder Kupfer

bis @ 28 mm und Isolierungen aus Mineralwolle
mit Ldnge = 150 cm und Dicke =2 2 cm; wahlweise
mit Kunststoff- oder Stahlblech-Ummantelung

Fugen und Zwickel mit ddmmschichtbildenden
Baustoff gem. Abschnitt 2.1.2.1 2 2 cm verfillen

Brandschutzstopfen gem. Abschnitt 2.1.1; die Verwendung einer
Brandschutzrohschale gem. Abschnitt 2.1.1 ist nicht erforderlich

MafRe in cm
Feuerwiderstands- Wanddicke Schottdicke
fahigkeit c b
feuerhemmend 212,0 =212,0
hochfeuerhemmend 2150 215,0
massive Wand
feuerbestandig 215,0 215,0
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"
Anlage 2

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Massivwanden mit einer Dicke entsprechend der erforderlichen Schottdicke;
Schnitt, Abstédnde und Arbeitsrdume
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AnSICht Elektro-Installationsrohre (EIR)

— . . — aus Kunststoff (J < 20 mm)
. mit Kabelbelegung

Kabel/ Kabeltragkonstruktion Fu'gen und Zwickel mit damm-

schichtbildenden Baustoff gem.
Abschnitt 2.1.2.1 =2 2 cm verfillen

Mindestarbeitsrdume:

a,z 0cm

a, 2 GrofRter Leitungsdurch-
messer, aber mind.
2 cm (max. 2 EIR mit
Abstand 0 cm)

a; 2 5cm
a,215cm o

(4]

Brandschutzrundbox, bestehend
aus Brandschutzrahmen und
-stopfen gem. Abschnitt 2.1.1

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss
oder Kupfer bis @ 28 mm und
Isolierungen aus Mineralwolle

mit Ladnge = 150 cm und Dicke

2 2 cm; wahlweise mit Kunststoff-
oder Stahlblech-Ummantelung

wahlweise einseitige oder
beidseitige Aufleistung gem.
Abschnitt 2.1.4

Stahlschrauben mit Kunst-
stoff- oder Metalldiibeln

<25 | |210| <25 |210|

Schnitt A-A: | B et
p e — _I>A__,

massive Wand [
N —_— Fugen zwischen Wandkonstruktion und Bauteil mit mineralischem Mértel, Gips oder einem
X N

\ dammschichtbildenden Baustoff gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe = 2 cm verschlieRen

Brandschutzrohrschale, Bestandteil der Brandschutzrundbox gem. Abschnitt 2.1.1;
Anordnung wahlweise mittig oder einseitig biindig

Brandschutzstopfen, Bestandteil der Brandschutzrundbox gem. Abschnitt 2.1.1

MaRe in cm
Feuerwiderstands- Aufleistung
Metallrohre fahigkeit d, (einseitig) | ds (beidseitig)
bis @ 28 mm
feuerhemmend 12,0-¢ 129-¢
hochfeuerhemmend 15,0-c 150-c
X <85 feuerbesténdig 150-¢ 159-¢
Feuerwiderstands- Wanddicke Schottdicke
fahigkeit
Brandschutz- ¢ b
stopfen gem. feuerhemmend 12,0>¢=5,0 2 12,0
Abschnitt 2.1.1
ds hochfeuerhemmend 150>c27,0 2150
feuerbestandig 15,0 >¢=10,0 >15,0
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"
Anlage 3

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Massivwanden mit einer Dicke kleiner der erforderlichen Schottdicke;
Aufleistungen; Schnitt, Abstande und Arbeitsrdume
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Fugen und Zwickel mit ddmm-
I schichtbildenden Baustoff gem.
. Abschnitt 2.1.2.1 2 2 cm verfillen

Ansicht;

Metallrohre bis @ 28 mm

Mindestarbeitsrdume:

a,2 0cm

a, = GréRter Leitungsdurch-
messer, aber mind.
2 cm (max. 2 EIR mit
Abstand 0 cm)

a; 210 cm

az;z21,5cm

Schnitt A-A:
nichttragende raumabschlieRende Wandkonstruktion gem.
b abP Nr. P-2009-B-2938 bzw. abP Nr. P-2009-B-2937

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss oder Kupfer

bis & 28 mm und Isolierungen aus Mineralwolle
mit La&nge = 150 cm und Dicke = 2 cm; wahlweise
mit Kunststoff- oder Stahlblech-Ummantelung

Fugen und Zwickel mit ddmmschichtbildenden
Baustoff gem. Abschnitt 2.1.2.1 2 2 cm verfillen

2- bzw. 3-lagige Aufleistung aus "PRIODEK H42"-Platten

Brandschutzstopfen gem. Abschnitt 2.1.1

Kabel

1. Unterstutzung

el MaRe in cm

7
Feuerwiderstands- Schottdicke Mégliche
fahigkeit b Schottbelegung
2126 Kabel (& < 22 mm),
feuerhemmend (2-lagige Aufleistung) und Metallrohre
bzw.
42 feuerbesténdig >216,8 Kabel (@ unbegrenzt),
R (3-lagige Aufleistung) und Metallrohre

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in nichttragenden raumabschlieRenden Wandkonstruktionen ,PRIOWALL...“/“RB...%;

Schnitt, Abstande und Arbeitsrdume

Anlage 4

Z729732.20 1.19.53-42/20



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2470 vom 27. Mai 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

Ansicht:

Mindestarbeitsrdume:

a,z 0Ocm

a, 2 GroRter Leitungsdurch-
messer, aber mind.
2 cm (max. 2 EIR mit
Abstand 0 cm)

a; 2 5cm

a;=15cm

at

Schnitt A-A:

Brandschutzstopfen
gem. Abschnitt 2.1.1

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss oder Kupfer

bis @ 28 mm und Isolierungen aus Mineralwolle
mit La&nge = 150 cm und Dicke = 2 cm; wahlweise
mit Kunststoff- oder Stahlblech-Ummantelung

Elektro-Installationsrohre (EIR)
aus Kunststoff (@ < 20 mm)
mit Kabelbelegung

Fugen und Zwickel mit damm-
schichtbildenden Baustoff gem.
Abschnitt 2.1.2.1 =2 2 cm verfillen

Metallrohre bis @& 28 mm

Kabel/ Kabeltragkonstruktion

Fugen und Zwickel mit ddmm-
schichtbildenden Baustoff gem.
Abschnitt 2.1.2.1 =2 2 cm verfiillen

massive Decke

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken; Schnitt, Abstande und Arbeitsraume

MaRe in cm
Feuerwiderstands- Deckendicke Schottdicke
fahigkeit c b
feuerhemmend 215,0 212,0
hochfeuerhemmend 2150 215,0
feuerbestandig 215,0 215,0
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"
Anlage 5
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2470 vom 27. Mai 2020 Instn:yt
ir

Bautechnik

Ubereinstimmungserkldrung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr.. Z-19.53-2470 des Deutschen Instituts fir Bautechnik'vom .... (und ggf. der Bestimmungen der
Anderungs- und Ergéanzungsbescheide vom .... ) errichtet Sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung. gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall "ZZ M10-DE"

ANHANG 2 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklarung Anlage 6
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